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  تكنولوجیا تصمیم وتنفیذ ملابس البحر للمحجبات
Design and implementation of modest swimsuit technology 

  
  سالى أحمد أحمد العشماوىد/ 

  جامعة المنوفیة –كلیة الاقتصاد المنزلى  –أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسیج 
 

  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 
تتمثل فكرة البحث في الاستفادة من تكنولوجیا الحاسب الآلي في تصمیم وتنفیذ ملابس البحر للمحجبات مستوحاة  

) تصمیمات باستخدام برنامج 9من عناصر الطبیعة البحریة في البحر الأحمر، وقد قامت الدراسة بابتكار (
أقمشة اللیكرا / البولي إستر المستخدمة أما خامات التجربة فكانت عبارة عن  Adoble Photoshopالفوتوشوب 

%) وقد تم استخدام ثلاثة أنواع من وصلات الحیاكة  8 – 6 – 4في إنتاج ملابس البحر بثلاث نسب خلط للیكرا ( 
% 100بولي إستر  -% 100الفرنسیة ) وثلاثة أنواع من خیوط الحیاكة ھي   ( قطن  –الإنجلیزیة  –ھي (البسیطة 

اختبار  -یت الاختبارات الآتیة على الأقمشة محل البحث : ( اختبار ثبات اللون لمیاه البحر محوري ) وقد أجر -
اختبار  -اختبار مقاومة الأقمشة للاحتكاك  -ثبات اللون للمیاه المعالجة بالكلور المستخدمة في حمامات السباحة  

حت نتائج الدراسة نجاح التصمیمات المقترحة اختبار مظھریة الحیاكة ) . وأوض -اختبار قوة الشد  -نفاذیة الھواء 
ً لأسس وعناصر التصمیم وتوافقھا مع قیم المجتمع المصري مع إمكانیة التطبیق والتنفیذ . وكان قماش البولي  تحقیقا

% لیكرا ھو الأفضل في تأثیره على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث ،  8إستر المخلوط بنسبة 
% ھو الأفضل ، وقد قامت الدراسة 100ل وصلة للحیاكة ھي الوصلة الإنجلیزیة ، وأن خیط البولي إستر وأن أفض

  بتنفیذ التصمیمین ( السابع ) و ( الثالث ) حیث حققا أفضل النتائج .

   ملابس البحر للمحجبات  
Swimwear Veiled  

 تكنولوجیا الحاسب الآلى
Computer Technology 

  تقنیات الحیاكة
Knitting Techniques 
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    : Introductionمقدمة  
المرأة عنوان التمیز والتألق، وھى تسعى دائما لمواكبة كل جدید 
في عالم الموضة، ومن ھنا كانت محط أنظار المصممین العالمیین 
الذین اھتموا بزي المرأة تمشیا مع أناقتھا وأنوثتھا، وقد حرصت 
المرأة العربیة على مسایرة كل ما ھو جدید في عالم الأزیاء 
ً من  ویتناسب مع مبادئ دینھا وعاداتھا وتقالیدھا، والحق أن كثیرا
المحجبات یعانین من عدم توافر الزى المناسب للاستمتاع بمیاه 
البحر وحمامات السباحة لأن الملابس العادیة تعوق الحركة 
وتحتفظ بالابتلال لساعات طویلة، ومن ھنا تأتى فكرة البحث في 

ات مقتبسة من الطبیعة البحریة تتسم تصمیم ملابس البحر للمحجب
بالحشمة والوقار وتمنع الالتصاق بالجسم وتوفر الراحة وتتمشى 
مع الموضة ،مع مراعاة تنفیذھا بأحدث الأسالیب التكنولوجیة في 
اختیار أنسب الخامات وأفضل وصلات الحیاكة المناسبة لتحقیق 

  للملابس.الجودة في الشكل والوظیفة وإطالة العمر الاستھلاكي 
  ملابس البحر للمحجبات:

ھي ملابس تتسم بالحشمة وتغطى كافة الجسد ماعدا الوجھ والكفین 
،وتعطى المرأة الحریة في السباحة دون أن تتكشف مفاتنھا، ولذلك 
یطلق علیھا البعض (المایوه الشرعي) وینبغي أن یراعى في اختیار 

لا عن ھذه الملابس توافر الخواص الجمالیة والوظیفیة فض
  ملاءمتھا لعادات وتقالید الشعوب.

  تكنولوجیا الحاسب الآلي في تصمیم ملابس البحر للمحجبات:
تتجھ المؤسسات الصناعیة الكبرى إلى مواكبة كل جدید عن طریق 
الانفتاح على وسائل التكنولوجیا المتقدمة لتطویر أسالیبھا في 

ة تصمیم المنتجات ،وتعتمد ھذه المؤسسات على الاستعان
بالإمكانیات المتعددة للحاسب الآلي في عملیة التصمیم باستخدام 
برامج مختلفة ومتخصصة في الرسم والتصمیم تضفي على 

  ).2000الأعمال الفنیة طابعا ممیزا (علیة عابدین ـ
وھناك عناصر أساسیة یجب أن یضعھا المصمم في الاعتبار 

: القیمة للتوصل إلى التصمیمات الجدیدة والمبتكرة ألا وھى 
الجمالیة ، والملاءمة الوظیفیة ، والعوامل  التكنیكیة (الخامات ـ 
الأدوات ـ التقنیات) بالإضافة إلى العوامل الاقتصادیة (سناء عبد 

  ).2008الوھاب ـ 
ً ثریا لدراسة أسس التصمیم وذلك عن طریق  وتعد الطبیعة مصدرا

ً التأمل والتحلیل المباشر لعناصرھا من قبل المصمم مس تكشفا
ظواھرھا وأصولھا لیستنبط منھا التشكیلات المختلفة لإبراز جمالھا 

  ). (N,Gartner - 1993بما فیھا من وحدات وأوضاع وألوان
  أقمشة ملابس البحر وحیاكتھا:

تعتبر اللیكرا من أھم مستحدثات التكنولوجیا العالمیة المعاصرة 
تتمیز بھ من حیث حققت نجاحا غیر مسبوق في ملابس البحر لما 

المطاطیة والتلاؤم مع أبعاد الجسم وتوفیر أعلى قدر من الراحة 
والحفاظ على شكل الملبس دون تغیر أو ترھل (دعاء عبد الخالق 

) وقد أدرك المصممون أن ملابس البحر التي تدخل اللیكرا 2002ـ
في إعدادھا لا تلتصق بالجسم وتجف خلال دقائق وتحتفظ بشكلھا 

م استخدامھا المتكرر، وخیوط اللیكرا لا تستخدم على الدوام رغ
بمفردھا في تركیب أي منسوج وإنما یستخدم معھا دائما خیوط 
صناعیة أو طبیعیة ، وتتراوح نسبة خیوط اللیكرا في تركیب 

%) تبعا لاختلاف نوع القماش واستخدامھ  40:  2القماش من (
  ).2012النھائي (ھبة الشافعي ـ

را مع البولي استر بتجھیزات مختلفة أقمشة وینتج عن خلط اللیك
تستخدم في ملابس البحر وبدل السباحة للمحترفین وتتمیز بمقاومة 
عالیة للكلور وخفة الوزن ودقة السمك ومقاومة التمزق 

  ).1992والامتصاص القلیل للماء (فاطمة متولى ـ
وھناك عوامل تتوقف علیھا جودة حیاكة أقمشѧѧѧѧѧѧة اللیكرا أھمھا : 

لقماش ـѧѧѧ إبرة الحیاكة ـѧѧѧ غرزة الحیاكة ـѧѧѧ وصلات الحیاكة، نوع ا
ولابѧѧد من توافر كفѧѧاءة عѧѧالیѧѧة في الحیѧѧاكѧѧة لتحقیق القوة والتحمѧѧل 

  ).(A.gurarda,B.Meric - 2007والأمان والراحة 
) بإیجاد علاقات 1998 -وقد اھتمت دراسة (وفاء الشرشابي 

بحیث تحقق  تشكیلیة مبتكرة بین عناصر الطبیعة وتصمیم الأزیاء
  متطلبات الحیاة العصریة للمرأة.

) بتحدید بعض الخواص 2002 -وقامت دراسة (دعاء عبد الخالق 
الطبیعیة والمیكانیكیة لأقمشة التریكو المخلوطة بخیوط اللیكرا 
وتحدید أفضل نسبة خلط بین القطن اللیكرا وإیجاد بعض الحلول 

ذه الأقمشة أثناء التطبیقیة للتغلب على المشكلات التي تواجھ ھ
  مراحل التصنیع.

) إلى التعرف على النظم 2002 -وھدفت دراسة (ودیعة بوبكر 
العضویة المتمیزة في الكائنات البحریة والقیم التشكیلیة المتنوعة 
والمترابطة فیھا وتوظیفھا في موضوعات تجریدیة تسھم في إثراء 
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  التصویر التجریدي.
) أھم الخواص الطبیعیة 2004 -وذكرت دراسة (عادل الھنداوي 

والمیكانیكیة لأقمشة تریكو اللحمة المخلوطة قطن/ لیكرا وتحدید 
  أنسب التراكیب البنائیة التي تعطى أفضل خواص للملابس المنتجة.

) على أھمیة إجراء المعالجة  J.strohle -2004 وأكدت دراسة (
مشة الأولیة للأقمشة القطنیة المخلوطة باللیكرا للحصول على أق

تتمیز بثبات الأبعاد والقدرة على الاسترجاع وتحقیق الجانب 
  الاقتصادي.

) مدى تأثیر اختلاف  A.Gurardaـ 2005وأوضحت دراسة (
نسبة اللیكرا وعملیات التجھیز المختلفة على قوة اختراق إبر 

  الحیاكة والتلف الناتج للأقمشة المنسوجة من القطن واللیكرا. 
) تھتم بتحدید أفضل المعاییر 2010بساوي ـ ونجد دراسة (عبیر الع

المناسبة للأقمشة القطنیة المخلوطة بأنواع مختلفة من اللیكرا وذلك 
من حیث التركیب النسجي ونسبة خیط اللیكرا ونوع وتركیز مادة 

  التجھیز.
) الاستفادة من تقنیات 2012 -وحاولت دراسة (ھبة الشافعي 

تجات الأقمشة المخلوطة التطریز الآلي لرفع مستوى جودة من
  باللیكرا .

 :Statement of the Problem مشكلة البحث 
  تكمن مشكلة الدراسة الحالیة في الإجابة على التساؤلات الآتیة:

ھل یمكن الاستفادة من ملامح الطبیعة البحریة في ابتكار  -
  تصمیمات لملابس البحر للمحجبات؟ 

الآلي في إبراز التقنیات ھل یمكن الاستعانة ببرامج الحاسب  -
  والأسالیب المستخدمة في التصمیمات المبتكرة ؟

ما مدى توافق التصمیمات المقترحة مع قیمة المجتمع المصري  -
  وعاداتھ وتقالیده ؟

  ما مدى إمكانیة تطبیق التصمیمات المقترحة وتنفیذھا ؟ -
ما مدى تأثیر اختلاف نسب خلط اللیكرا على الخواص الوظیفیة  -

  المیكانیكیة للأقمشة محل البحث ؟و
ما مدى تأثیر اختلاف نوع الوصلة ونوع خیط الحیاكة على قوة  -

  الشد في اتجاھي السداء واللحمة للأقمشة محل البحث ؟
ما مدى تأثیر اختلاف نوع الوصلة ونوع خیط الحیاكة على  -

  مظھریة الحیاكة ؟ 

 :Objectives أھداف البحث 
تشكیلیة مبتكرة بین عناصر الطبیعة البحریة وبین إیجاد علاقات  -

  تصمیم الأزیاء بحیث تحقق متطلبات ملابس البحر للمحجبات.
 الاستفادة من تكنولوجیا الحاسب الآلي في عملیة التصمیم. -
 تحدید أنسب أنواع الأقمشة الملائمة لملابس البحر للمحجبات . -
ة محل البحث لرفع الوصول إلى أفضل تقنیات في حیاكة الأقمش -

  كفاءة وجودة المنتج النھائي.
 رفع القیم الجمالیة والوظیفیة لملابس البحر للمحجبات . -

 :Significance أھمیة البحث  
الاستفادة من جمالیات البیئة البحریة في ابتكار تصمیمات تصلح  -

 لملابس البحر للمحجبات. 
ة فى مجال رفع مستوى الحس الفني عن طریق إیجاد منابع جدید -

 التصمیم.
الاستعانة بالتقنیات التكنولوجیة الحدیثة لرفع القیم الجمالیة  -

 والوظیفیة لملابس البحر المحجبات.

 :Hypothesis فروض البحث  
وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین التصمیمات المقترحة في  -

 مدى الاستفادة من عناصر البیئة البحریة.
إحصائیة بین التصمیمات المبتكرة وجود علاقة ذات دلالة  -

المستوحاة من البیئة البحریة ومدى ملاءمتھا لملابس البحر 
 للمحجبات.

وجود علاقة ذات دالة إحصائیة بین نسب خلط اللیكرا والخواص  -
  الوظیفیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث .

وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین نوع وصلة الحیاكة ونوع  -
الحیاكة والخواص الوظیفیة والمیكانیكیة للأقمشة محل  خیط

  البحث .
وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین نوع وصلة الحیاكة ونوع  -

 خیط الحیاكة ومظھریة الحیاكة .

 :Methodology منھج البحث 
  ھو المنھج التجریبي.

  :Experimental Work التجارب العملیة  
  :Materials أولاً : خامات التجربة 

القماش المستخدم للتنفیذ ھو أقمشة بولي إستر / اللیكرا   -
المستخدمة في إنتاج ملابس البحر بثلاث نسب خلط للیكرا ھي 

)4-6-8 .(% 
 فتلة ) . 5أوفر  -ماكینات الحیاكة المستخدمة ( سنجر  -
تم استخدام ثلاثة أنواع من وصلات الحیاكة ھي:                  (  -

 الوصلة الفرنسیة ).  -الوصلة الإنجلیزیة  -الوصلة البسیطة 
%  100تم استخدام ثلاثة أنواع من خیوط الحیاكة ھي : ( قطن  -

 محوري ). -%  100بولي إستر  -

  : Procedureثانیاً : إجراءات التجربة  
 اختبارات الأقمشة محل البحث قبل الحیاكة : -  )أ(
ً للمواصفة القیاسیة  - اختبار ثبات اللون لمیاة البحر وذلك طبقا

BS EN ISO - E02/2013)( . 
اختبار ثبات اللون للمیاة المعالجة بالكلور ( میاة حمامات  -

ً للمواصفة القیاسیة (  ) .C120/2003السباحة) وذلك طبقا
ً للمواصفة القیاسیة  - اختبار مقاومة الأقمشة للاحتكاك طبقا

)A.S.T.M 2007. ( 
ً للمواصفة القیاسیة ( -  A.S.T.M Dاختبار نفاذیة الھواء طبقا

737 - 1996 . ( 
وقد تم إجراء الاختبار الأول والثاني بمعامل شركة إنترتك  -

بالمنطقة الصناعیة الأولى في مدینة العبور، أما الاختبار الثالث 
 والرابع فقد تم إجراؤھما في معامل المركز القومي للبحوث .

  اختبار الأقمشة محل الدراسة بعد الحیاكة : -(ب) 
ً للمواصفة -  اختبار قوة شد الحیاكة في اتجاھي السداء واللحمة طبقا

  ). A.S.T.M 1683القیاسیة (
ً للمواصفة القیاسیة -  AATC Tast( اختبار مظھریة الحیاكة طبقا

Method 8813 - 1992.( 
  

   Proposed Designs  ثالثاً: التصمیمات المقترحة
) تصمیمات مستوحاة من عناصر الطبیعة 9وھى عبارة عن (

البحریة في البحر الأحمر بما تحتویھ من شعب مرجانیة وأعشاب 
وحشائش بحریة وأسماك ذات ألوان جذابة ، وقد تم تنفیذھا باستخدام 

). وقد تم عمل Adoble Photoshopبرنامج الفوتوشوب (
ً ) من كبار  20استمارة استبیان وعرضھا على ( محكما

  المتخصصین في مجال تصمیم وإنتاج الملابس الجاھزة .

   
  

  التصمیمات المقترحة
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  : The Proposed Designsرابعاً : التصمیمات المنفذة 

  

  التصمیم السابع 
  توصیف المودیل

  % لیكرا8نوع الخامة    : بولى إستر مخلوط  
  %100خیط الحیاكة   : بولى إستر 

  وصلة الحیاكة : الوصلة الإنجلیزیة
  أزرق غامق -اللــــون        : فوشیا 

توصیف التصمیم : ھو عبارة عن قطعتین القطعة الأولى سالوبت 
أزرق غامق بكسرات طولیة وقصة عند الوسط ، والقطعة الثانیة 

وقصة فى نھایة الكم  Vبلوزة فوشیا بأكمام ودیكولتیھ على شكل 
لون الأزرق وبھا تفریغات صغیرة على شكل على شكل مثلث بال

ھلال باللون الأزرق فى الجانب الأیسر ومطعمة بفیونكة زرقاء 
 ً عند أعلى الصدر ، بالإضافة إلى غطاء رأس مطعم باللونین معا

  مضاد للمیاه .
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  التصمیم الثالث 

  توصیف المودیل
  % لیكرا8نوع الخامة     : بولى إستر مخلوط  

  %100: بولى إستر  خیط الحیاكة   

  وصلة الحیاكة  : الوصلة الإنجلیزیة
  زیتى -اللـــون          : أصفر 

توصیف التصمیم : ھو عبارة عن قطعتین القطعة الأولى 
سالوبت أصفر بأكمام وقصة عند الوسط ، والقطعة الثانیة بلوزة 

زیتي بدون أكمام وبھا كورنیشة من الكتف الأیمن تصل أسفل 
ى بثلاثة أدوار من الكرانیش بالإضافة إلى غطاء الوسط وتنتھ

  رأس مطعم باللونین معاً مضاد للمیاه .
  :  Resultsالنتائج 

بعد تنفیذ عینات الأقمشѧѧة محل البحث واختبارھا معملیا تم تسѧѧجیل 
الاختبارات ومعالجتھا إحصѧѧѧائیا وتم حسѧѧѧاب المتوسѧѧѧط الحسѧѧѧابي 

للاختبارات المختلفة والانحراف المعیاري لتأثیر متغیرات البحث 
.  

وبعد حیاكة الأقمشѧѧѧѧѧѧة محل البحث ، تم اختبار الخامة الأفضѧѧѧѧѧѧل 
معملیا ، ثم تسѧѧѧѧجیل الاختبارات المختلفة ومعالجتھا إحصѧѧѧѧائیا وتم 
حسѧѧѧѧاب المتوسѧѧѧѧط الحسѧѧѧѧابي والانحراف المعیاري وكذلك تحلیل 
التباین لكل متغیر من متغیرات البحث للاختبارات المختلفة ، كما 

  ب تقییم الجودة الكلي وكانت النتائج على النحو التالي :تم حسا
       تأثیر اختلاف نسب اللیكرا المختلفة على الخواص الطبیعیة

  والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث قبل الحیاكة: 
 :تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على ثبات اللون لمیاه  البحر  

  
  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على ثبات اللون لمیاه البحر1(جدول 

  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات
  2  0.00  4  % لیكرا4بولي إستر / 
  2  0.00  4  % لیكرا6بولي إستر / 
  1  0.00  5  % لیكرا8بولي إستر / 

 
  المختلفة على ثبات اللون للمیاه المعالجة بالكلور :تأثیر نسب اللیكرا  

  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على ثبات اللون للمیاه المعالجة بالكلور2جدول (
  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

  2  0.00  4  % لیكرا4بولي إستر / 
  2  0.00  4  % لیكرا6بولي إستر / 
  1  0.00  5  % لیكرا8بولي إستر / 

  
 : تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على الاحتكاك الجاف  

  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على الاحتكاك الجاف3جدول (
  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

  3  0.00  4  % لیكرا4بولي إستر / 
  2  0.00  4.5  % لیكرا6بولي إستر / 
  1  0.00  5  % لیكرا8بولي إستر / 

 
 : تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على الاحتكاك المبلل  

  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على الاحتكاك المبلل4جدول (
  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

  3  0.00  4  % لیكرا4إستر / بولي 
  2  0.00  4.5  % لیكرا6بولي إستر / 
  1  0.00  5  % لیكرا8بولي إستر / 

  
 : تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على نفاذیة الھواء  

  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على نفاذیة الھواء5جدول (
  الترتیب  المعیاريالانحراف   المتوسط الحسابي  المتغیرات

  1  0.00  131  % لیكرا4بولي إستر / 
  2  0.00  126.3  % لیكرا6بولي إستر / 
  3  0.00  119.7  % لیكرا8بولي إستر / 
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 : تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على التمزق  
  ) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لنسب اللیكرا المختلفة على التمزق6جدول (

  الترتیب  الانحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط   المتغیرات
  1  0.00  13.7  % لیكرا4بولي إستر / 
  2  0.00  14.9  % لیكرا6بولي إستر / 
  3  0.00  16.7  % لیكرا8بولي إستر / 

  
  تم إجراء اختبار تحلیل التباین لمعنویة تأثیر نسب اللیكرا المختلفة على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث .

  ) تحلیل التباین الأحادي لتأثیر نسب اللیكرا المختلفة على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث7جدول (
  مستوى المعنویة  قیمة " ف "  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

  0.003  9.042  357.169  2  714.338  بین مجموعات
      39.503  15  592.546  داخل مجموعات

        17  1306.884  المجموع

معنویة تأثیر نسѧѧѧѧب اللیكرا المختلفة على ) یتضѧѧѧѧح 7من الجدول (
الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشѧѧѧѧѧѧة محل البحث حیث بلغت 

  . 0,05) وھي دالة إحصائیا عند مستوى 9.042قیمة " ف " (

لتѧѧأثیر نسѧѧѧѧѧѧѧѧب اللیكرا المختلفѧѧة على  Tukeyتم إجراء اختبѧѧار 
الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشѧѧѧة محل البحث لتحدید اتجاه 

 الفروق بین المتوسطات ومعنویة ھذه الفروق .
یكرا المختلفة                              على للمقارنات المتعددة بین نسب الل Tukey) الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 8جدول (

  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة محل البحث

% 4بولي إستر/   م  المتغیر
 لیكرا

% 6بولي إستر/ 
 لیكرا

% 8بولي إستر/ 
 لیكرا

  *  14.8883  *  3.9317  -  83.673  % لیكرا4بولي إستر / 
  *  10.9567  -  3.9317  87.605  % لیكرا6بولي إستر / 
  -  10.9567  14.8883  98.562  % لیكرا8بولي إستر / 

  ) نستنتج ما یلي :8من الجدول (
% لیكرا) ونسѧѧѧبة 4یوجد معنویة بین نسѧѧѧبة الخلط (بولي إسѧѧѧتر/ -

% لیكرا) للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 6الخلط (بولي إسѧѧѧѧѧتر/
% لیكرا)  حیث 6إسѧتر/محل البحث لصѧالح نسѧبة الخلط (بولي 

ً 3.9317بلغت الفروق بین المتوسѧѧѧطات ( ) وھي دالة إحصѧѧѧائیا
 .0.05عند مستوى 

% لیكرا) ونسѧѧѧبة 4یوجد معنویة بین نسѧѧѧبة الخلط (بولي إسѧѧѧتر/ -
% لیكرا) للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 8الخلط (بولي إسѧѧѧѧѧتر/

% لیكرا)  حیث 8محل البحث لصѧالح نسѧبة الخلط (بولي إسѧتر/
ً 14.8883الفروق بین المتوسѧѧطات ( بلغت ) وھي دالة إحصѧѧائیا

 .0.05عند مستوى 
% لیكرا) ونسѧѧѧبة 6یوجد معنویة بین نسѧѧѧبة الخلط (بولي إسѧѧѧتر/ -

% لیكرا) للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 8الخلط (بولي إسѧѧѧѧѧتر/
% لیكرا)  حیث 8محل البحث لصѧالح نسѧبة الخلط (بولي إسѧتر/

ً 10.9567بلغت الفروق بین المتوسѧѧطات ( ) وھي دالة إحصѧѧائیا
 .0.05عند مستوى 

ویمكن ترتیب نسѧѧѧѧѧѧب اللیكرا المختلفة وفق تأثیرھا على الخواص 

الطبیعیѧѧة والمیكѧѧانیكیѧѧة للأقمشѧѧѧѧѧѧѧѧة محѧѧل البحѧѧث في ضѧѧѧѧѧѧوء 
كالتالي : نسѧѧѧѧبة الخلط  Tukeyالمتوسѧѧѧѧطات باسѧѧѧѧتخدام اختبار 

% 6% لیكرا) ، ثم نسѧѧѧѧبة الخلط  (بولي إسѧѧѧѧتر/8(بولي إسѧѧѧѧتر/
  % لیكرا) 4) ، وأخیرا نسبة الخلط (بولي إستر/لیكرا

    
 : تقییم الجودة الكلي للأقمشة محل البحث  
  

تم عمل تقییم جودة كلي لتأثیر اختلاف نسѧѧب اللیكرا المختلفة على 
الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث وذلك لاختبار 

م أشѧѧѧكال أفضѧѧѧل نسѧѧѧبة خلط اللیكرا مع البولي إسѧѧѧتر ، ثم اسѧѧѧتخدا
متعدد المحاور لیعبر عن تقییم الجودة  (Radar Chart)الرادار 

الكلیة للأقمشة محل البحث حیث استخدمت الخواص الآتیة :(ثبات 
الاحتكاك  -ثبات اللون للمیاه المعالجة بالكلور  -اللون لمیاه البحر 
لل "  فاذیة الھواء   -" جاف ، مب تائج  –ن التمزق ) ویتم تحویل ن

ھذه الخواص إلى قیم مقارنة نسѧѧѧѧѧѧبیة ( بدون وحدات )  قیاسѧѧѧѧѧѧات
) حیث أن القیمة الأكبر تكون الأفضѧѧѧل 100تتراوح بین (صѧѧѧفر : 

 بالنسبة لجمیع الاختبارات المختلفة .
  

  المختلفة على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشة محل البحث) معامل الجودة الكلي لتأثیر نسب اللیكرا 9جدول (
 % لیكرا8بولي إستر/  % لیكرا6بولي إستر/  % لیكرا4بولي إستر/  الخامة

 %100 %80.00 %80.00 ثبات اللون لمیاه البحر 
 %100 %80.00 %80.00 ثبات اللون للمیاه المعالجة بالكلور

 %100 %90.00 %80.00 الاحتكاك جاف 
 %100 %90.00 %80.00 الاحتكاك مبلل 
 %91.37 %96.41 %100 نفاذیة الھواء 

 %100 %89.22 %82.04 التمزق 
 %98.56 %87.61 %83.67 المتوسط الحسابي

 3.5215 6.4393 8.0401 الانحراف المعیاري
 1 2 3 الترتیب



84 Design and implementation of modest swimsuit technology 
 

International Design Journal, Volume 6, Issue 3 
 

 

  

  
  

% على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 4) المتوسط الحسابي لتأثیر نسبة اللیكرا 1شكل (
  للأقمشة محل البحث 

  
% على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 6) المتوسط الحسابي لتأثیر نسبة اللیكرا 2شكل (

  للأقمشة محل البحث 

  
% على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة 8) المتوسط الحسابي لتأثیر نسبة اللیكرا 3شكل (

  محل البحث للأقمشة 
  )  نستخلص ما یلي :3)،(2)،(1) والأشكال (9من الجدول (

% لیكرا ھو الأفضѧѧل في 8أن قماش البولي إسѧѧتر المخلوط بنسѧѧبة 
تأثیره على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للأقمشѧѧѧѧѧѧة محل البحث 

یلیھ قماش البولي إسѧѧѧѧѧѧتر المخلوط  %98.56وذلك بمعامل جودة 
، وأخیرا قماش  %87.61% لیكرا وذلك بمعامل جودة 6بنسѧѧѧѧѧبة 

وذلѧك بمعѧامѧل جودة % لیكرا 4البولي إسѧѧѧѧѧѧتر المخلوط بنسѧѧѧѧѧѧبѧة 
83.67% . 
   ة محل البحث بعدѧѧѧѧѧѧتأثیر متغیرات البحث على خواص الأقمش

  الحیاكة :
تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري واستخدام 

لدراسة معنویة  (One-Way Anova)أسلوب تحلیل التباین 
تأثیر متغیرات البحث المختلفة على خواص الأقمشة محل 

ة  والتي تشمل( نوع وصلة الحیاكة ، ونوع البحث بعد الحیاك
  خیط الحیاكة) .

 :(كجم)تأثیر متغیرات البحث على قوة الشد في اتجاه السداء  
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) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لكل من نوع وصلة الحیاكة، ونوع خیط الحیاكة على قوة الشد في 10جدول (
  اتجاه السداء (كجم)  

  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

بولي استر  
  % لیكرا8

  نوع وصلة الحیاكة
  3  2.0817  30.33  البسیطة 

  1  2.6458  35.00  الانجلیزیة
  2  1.5275  33.33  الفرنسیة

  نوع خیط الحیاكة
  3  0.5774  31.667 %100قطن 

  1  2.5166  34.667 %100بولي استر 
  2  4.0415  32.33 محوري

  تم إجراء اختبار تحلیل التباین لمعنویة تأثیر متغیرات البحث المختلفة على قوة الشد في اتجاه السداء (كجم) .
  تحلیل التباین الأحادي لتأثیر متغیرات البحث على قوة الشد في اتجاه السداء (كجم)) 11جدول (

  مستوى المعنویة  قیمة " ف "  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  0.090  3.683  16.778  2  33.556  نوع وصلة الحیاكة

  0.431  0.971  7.444  2  14.889  نوع خیط الحیاكة
        4  12.444  الخطأ

        8  60.889  المجموع
  

   ) یتضح أن :11) ، (10من الجدول (
معنویة أنواع وصلات الحیاكة المختلفة على قوة الشد في اتجاه  -

لة 3.683حیث بلغت قیمة " ف " ( السѧѧѧѧѧѧѧداء (كجم) ) وھي دا
  . 0,05إحصائیا عند مستوى 
وصѧѧѧѧѧѧلات الحیاكة وفق تأثیرھا على قوة ویمكن ترتیب أنواع 

الشѧѧد في اتجاه السѧѧداء (كجم) في ضѧѧوء المتوسѧѧطات كالتالي : 
الوصѧѧѧلة الإنجلیزیة ، ثم الوصѧѧѧلة الفرنسѧѧѧیة ، وأخیرا الوصѧѧѧلة 

  البسیطة .
معنویة أنواع خیوط الحیاكة المختلفة على قوة الشѧѧѧѧѧѧد في اتجاه  -

لة ) وھي د0.971السѧѧѧѧѧѧѧداء (كجم) حیث بلغت قیمة " ف " ( ا
 . 0,05إحصائیا عند مستوى 

ویمكن ترتیب أنواع خیوط الحیاكة وفق تأثیرھا على قوة الشѧѧѧد 
في اتجاه السѧѧداء (كجم)  في ضѧѧوء المتوسѧѧطات كالتالي : خیط 

% ، ثم الخیط المحوري ، وأخیرا خیط القطن 100بولي إسѧѧتر 
100. %  
  (كجم) د في اتجاه اللحمةѧѧѧتأثیر متغیرات البحث على قوة الش

: 

) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لكل من نوع وصلة الحیاكة  ونوع خیط الحیاكة على قوة الشد في 12جدول (
  اتجاه اللحمة (كجم)  

  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

بولي استر  
  % لیكرا8

  نوع وصلة الحیاكة
  3  1.527  32.33  البسیطة 

  1  1.527  36.33  الانجلیزیة
  2  1.00  33  الفرنسیة

  نوع خیط الحیاكة
  3  1.732  33 %100قطن 

  1  2.309  35.33 %100بولي استر 
  2  2.516  33.33 محوري

  (كجم) .تم إجراء اختبار تحلیل التباین لمعنویة تأثیر متغیرات البحث المختلفة على قوة الشد في اتجاه اللحمة 
  ) تحلیل التباین الأحادي لتأثیر متغیرات البحث على قوة الشد في اتجاه اللحمة (كجم)13جدول (

  مستوى المعنویة  قیمة " ف "  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  0.025  7.294  13.778  2  27.556  نوع وصلة الحیاكة

  0.429  0.977  4.778  2  9.556  نوع خیط الحیاكة
        4  1.777  الخطأ

        8  38.889  المجموع

   ) یتضح أن :13) ،(12من الجدول (
معنویة أنواع وصلات الحیاكة المختلفة على قوة الشد في اتجاه  -

لة 7.294حیѧث بلغѧت قیمѧة " ف " ( اللحمѧة (كجم) ) وھي دا
  . 0,05إحصائیا عند مستوى 

ترتیب أنواع وصѧѧѧѧѧѧلات الحیاكة وفق تأثیرھا على قوة ویمكن 
الشѧѧد في اتجاه اللحمة (كجم) في ضѧѧوء المتوسѧѧطات كالتالي : 
الوصѧѧلة الإنجلیزیة ، ثم الوصѧѧلة الفرنسѧѧیة ، وأخیرا الوصѧѧلة 

  البسیطة .

معنویة أنواع خیوط الحیاكة المختلفة على قوة الشѧѧѧѧѧѧد في اتجاه  -
لة 0.977اللحمѧة (كجم) حیѧث بلغѧت قیمѧة " ف " ( ) وھي دا

 . 0,05إحصائیا عند مستوى 
ویمكن ترتیب أنواع خیوط الحیاكة وفق تأثیرھا على قوة الشد 
في اتجاه اللحمة (كجم)  في ضوء المتوسطات كالتالي :  خیط 

% ، ثم الخیط المحوري ، وأخیرا خیط القطن 100بولي إستر 
100. %  

 : تأثیر متغیرات البحث على مظھریة الحیاكة  
) المتوسطات والانحرافات المعیاریة لكل من نوع وصلة الحیاكة ونوع خیط الحیاكة على مظھریة 14جدول (

  الحیاكة  
  الترتیب  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المتغیرات

% 8بولي استر 
  2  0.7637  3.667  البسیطة   نوع وصلة الحیاكة  لیكرا

  1  0.500  4.5  الانجلیزیة
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  2  0.7637  3.667  الفرنسیة

  نوع خیط الحیاكة
  3  0.5773  3.333 %100قطن 

  1  0.2886  4.6667 %100بولي استر 
  2  0.5773  3.833 محوري

  تم إجراء اختبار تحلیل التباین لمعنویة تأثیر متغیرات البحث المختلفة على مظھریة الحیاكة .
  ) تحلیل التباین الأحادي لتأثیر متغیرات البحث على مظھریة الحیاكة  15جدول (

  مستوى المعنویة  قیمة " ف "  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  0.302  1.471  0.694  2  1.389  نوع وصلة الحیاكة

  0.045  5.444  1.361  2  2.722  نوع خیط الحیاكة
        4  0.111  الخطأ

        8  4.222  المجموع

   ) یتضح أن :15) ،(14من الجدول (
معنویة أنواع وصѧѧѧѧѧѧلات الحیاكة المختلفة على مظھریة الحیاكة  -

یا عند 1.471حیث بلغت قیمة " ف " ( لة إحصѧѧѧѧѧѧѧائ ) وھي دا
  . 0,05مستوى 

ویمكن ترتیѧѧب أنواع وصѧѧѧѧѧѧلات الحیѧѧاكѧѧة وفق تѧѧأثیرھѧѧا على 
مظھریة الحیاكة في ضѧѧѧѧѧѧوء المتوسѧѧѧѧѧѧطات كالتالي : الوصѧѧѧѧѧѧلة 
الإنجلیزیة ، ثم الوصѧѧѧلة الفرنسѧѧѧیة والوصѧѧѧلة البسѧѧѧیطة في نفس 

  الترتیب .
معنویѧѧة أنواع خیوط الحیѧѧاكѧѧة المختلفѧѧة على مظھریѧѧة الحیѧѧاكѧѧة  -

یا عند 5.444حیث بلغت قیمة " ف " ( لة إحصѧѧѧѧѧѧѧائ ) وھي دا
 . 0,05مستوى 

یاكة وفق تأثیرھا على مظھریة ویمكن ترتیب أنواع خیوط الح

الحیاكة في ضѧѧѧѧѧѧوء المتوسѧѧѧѧѧѧطات كالتالي : خیط بولي إسѧѧѧѧѧѧتر 
  % .100% ، ثم الخیط المحوري ، وأخیرا خیط القطن 100
 : تقییم الجودة الكلیة للحیاكات المختلفة محل البحث  

تم عمل تقییم كلي لجودة الحیاكات المختلفة محل البحث لملاءمتھا 
لك لاختبار أفضѧѧѧѧѧل الوصѧѧѧѧѧلات من حیث نوع لآدائھا الوظیفي وذ

وصѧѧѧѧلة الحیاكة ونوع خیط الحیاكة ، ثم اسѧѧѧѧتخدام أشѧѧѧѧكال الرادار 
(Radar Chart)  ةѧѧاور لیعبر عن تقییم الجودة الكلیѧѧدد المحѧѧمتع

للحیاكات المختلفة محل البحث حیث اسѧѧتخدمت الخواص الآتیة :( 
مظھریة  -ة قوة الشѧѧѧد في اتجاه اللحم -قوة الشѧѧѧد في اتجاه السѧѧѧداء 

الحیاكة ) ویتم تحویل نتائج قیاسѧѧѧѧѧات ھذه الخواص إلى قیم مقارنة 
) حیث أن القیمة 100نسبیة ( بدون وحدات ) تتراوح بین (صفر : 

 الأكبر تكون الأفضل بالنسبة للاختبارات المختلفة .
  فة محل البحث.) تقییم الجودة الكلي للحیاكات المختل16جدول (

  الترتیب  معامل الجودة الكلي (%) نوع خیط الحیاكة  نوع وصلة الحیاكة  رقم العینة
1  

  البسیطة
 8 76.00 %100قطن 

 4 88.65 %100بولي استر   2
 9 75.75 محوري  3
4  

  الإنجلیزیة
 5 86.20 %100قطن 

 1 100.00 %100بولي استر   5
 2 94.01 محوري  6
7  

  الفرنسیة
 7 76.90 %100قطن 

 3 91.36 %100بولي استر   8
 6 82.01 محوري  9

  
  : الوصلة البسیطة  

  

  
  %100) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة البسیطة وخیط حیاكة قطن 4شكل (

  

20

40

60

80

100

ه قوة الشد في اتجا
%السداء 

ه قوة الشد في اتجا
%اللحمة 

 معامل الجودة الكلي%مظھریة الحیاكة 
%

%  8/ تقییم الجودة الكلي لإختبارات البحث لخامة بولي إستر 
%100لیكرا بالنسبة للوصلة البسیطة وخیط قطن 

%100لیكرا الوصلة البسیطة خیط قطن % 8/ بولي إستر
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  %100) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة البسیطة وخیط حیاكة بولي إستر 5شكل (

  

  
  

  الجودة لاختبارات البحث للوصلة البسیطة وخیط حیاكة محوري) تقییم 6شكل (
  )  نستخلص ما یلي :6)،(5)،(4) والأشكال (16من الجدول (

% لیكرا المحاكة بوصѧѧѧلة بسѧѧѧیطة وخیط 8أن خامة البولي إسѧѧѧتر/
% ھي الأفضѧѧѧѧѧل في جودة الحیاكة وذلك 100حیاكة بولي إسѧѧѧѧѧتر 

% لیكرا 8% یلیھѧѧا خѧѧامѧѧة البولي إسѧѧѧѧѧѧتر/88.65بمعѧѧامѧѧل جودة 

% وذلك بمعامل 100المحاكة بوصѧѧѧلة بسѧѧѧیطة وخیط حیاكة قطن 
حѧѧاكѧѧة % لیكرا الم8% ، وأخیرا خѧѧامѧѧة البولي إسѧѧѧѧѧѧتر/76جودة 

بوصѧѧѧѧѧѧلѧѧة بسѧѧѧѧѧѧیطѧѧة وخیط حیѧѧاكѧѧة محوري وذلѧѧك بمعѧѧامѧѧل جودة 
75.75. %  

 
  : الوصلة الإنجلیزیة 
  

  
  %100) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الإنجلیزیة وخیط حیاكة قطن 7شكل (
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  %100حیاكة بولي إستر ) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الإنجلیزیة وخیط 8شكل (

  

  
  ) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الإنجلیزیة وخیط حیاكة محوري9شكل (

  ) نستخلص ما یلي :9)،(8)،(7) والأشكال (16من الجدول (
  

% لیكرا المحاكة بوصѧѧѧلة إنجلیزیة وخیط 8أن خامة البولي إسѧѧѧتر/
% ھي الأفضѧѧѧѧѧل في جودة الحیاكة وذلك 100حیاكة بولي إسѧѧѧѧѧتر 

% لیكرا المحاكة 8% یلیھا خامة البولي إسѧѧѧتر/100بمعامل جودة 

بوصѧѧѧѧѧѧلѧѧة إنجلیزیѧѧة وخیط حیѧѧاكѧѧة محوري وذلѧѧك بمعѧѧامѧѧل جودة 
المحاكة بوصلة  % لیكرا8% ، وأخیرا خامة البولي إستر/94.01

% وذلѧѧѧك بمعѧѧѧامѧѧѧل جودة 100إنجلیزیѧѧѧة وخیط حیѧѧѧاكѧѧѧة قطن 
86.20.%  

 
  : الوصلة الفرنسیة 

  
  %100) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الفرنسیة وخیط حیاكة قطن 10شكل (
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  %100وخیط حیاكة بولي إستر  ) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الفرنسیة11شكل (
  

  
  ) تقییم الجودة لاختبارات البحث للوصلة الفرنسیة وخیط حیاكة محوري12شكل (

  
) نسѧѧتخلص ما یلي 12)،(11)،(10) والأشѧѧكال (16من الجدول (

:  
% لیكرا المحاكة بوصѧѧѧلة فرنسѧѧѧیة وخیط 8أن خامة البولي إسѧѧѧتر/

% ھي الأفضѧѧѧѧѧل في جودة الحیاكة وذلك 100حیاكة بولي إسѧѧѧѧѧتر 

% لیكرا 8% یلیھѧѧا خѧѧامѧѧة البولي إسѧѧѧѧѧѧتر/91.36بمعѧѧامѧѧل جودة 
المحاكة بوصلة فرنسیة وخیط حیاكة محوري وذلك بمعامل جودة 

لمحاكة بوصلة % لیكرا ا8% ، وأخیرا خامة البولي إستر/82.01
  %.76.90% وذلك بمعامل جودة 100فرنسیة وخیط حیاكة قطن 

 :المعالجة الإحصائیة لاستمارة استبیان التصمیمات المقترحة 
  ) المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري للتصمیمات بالنسبة للمحاور الأربعة 17جدول (

  المحور الرابع  المحور الثالث  الثانيالمحور   المحور الأول  

المتوسط   
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

 3.47 89.17 1.60 90.42 2.10 87.08 3.47 87.50 التصمیم الأول
 3.70 87.92 0.83 92.08 2.10 86.25 2.15 85.83 التصمیم الثاني
 3.60 93.33 2.15 94.17 3.70 91.25 2.10 91.25 التصمیم الثالث
 3.60 90.00 3.70 87.92 1.36 86.67 4.17 87.92 التصمیم الرابع

 2.15 87.50 2.50 88.75 3.15 89.58 3.44 85.42 التصمیم الخامس
 4.30 91.67 4.17 88.75 4.71 86.67 4.38 83.75 التصمیم السادس

 1.60 97.92 2.10 97.92 2.15 97.50 1.60 97.08 التصمیم السابع
 8.86 85.42 5.51 80.42 4.17 84.58 4.81 80.83 التصمیم الثامن
 3.04 88.33 7.52 80.83 5.27 85.00 2.89 80.83 التصمیم التاسع

  



90 Design and implementation of modest swimsuit technology 
 

International Design Journal, Volume 6, Issue 3 
 

 

 بالنسبة للمحور الأول :  
ً " لنجاح اسѧѧѧتخدام  التصѧѧѧمیم السѧѧѧابع كان أكثر التصѧѧѧمیمات تحقیقا
عناصر البیئة البحریة في إبراز التصمیم " یلیھ الثالث ، ثم الرابع 

، ثم الأول ، ثم الثاني ، ثم الخامس ، ثم السѧѧѧѧѧادس ، وأخیرا الثامن 
  والتاسع في نفس الترتیب ، والشكل التالي یوضح ذلك :

  

  
  ) تقییم الجودة الكلي للتصمیمات بالنسبة للمحور الأول (نجاح استخدام عناصر البیئة البحریة في إبراز التصمیم)13شكل (

  
 : بالنسبة للمحور الثاني  

ً " لأسѧѧس  وعناصѧѧر التصѧѧمیم السѧѧابع كان أكثر التصѧѧمیمات تحقیقا
التصѧѧѧѧѧѧمیم " یلیѧѧھ الثѧѧالѧѧث ، ثم الخѧѧامس ، ثم الأول ، ثم الرابع 

والسادس في نفس الترتیب ، ثم الثاني ، ثم التاسع ، وأخیرا الثامن 
  الترتیب ، والشكل التالي یوضح ذلك :

  
  ي  (تحقیق أسس وعناصر التصمیم) ) تقییم الجودة الكلي للتصمیمات بالنسبة للمحور الثان14شكل (

 : بالنسبة للمحور الثالث  
ً " لتوافق التصѧѧѧمیم  التصѧѧѧمیم السѧѧѧابع كان أكثر التصѧѧѧمیمات تحقیقا
المقترح مع قیم المجتمع المصѧѧѧѧѧѧري " یلیھ الثالث ، ثم الثاني ، ثم 

الرابع ، ثم الأول ، ثم الخامس والسѧѧѧѧѧѧѧادس في نفس الترتیب ، ثم 
  التاسع ، وأخیرا الثامن الترتیب ، والشكل التالي یوضح ذلك :

  
) تقییم الجودة الكلي للتصمیمات بالنسبة للمحور الثالث  (توافق التصمیم المقترح مع قیم المجتمع 15شكل (

  المصري) 
 محور الرابع :بالنسبة لل    
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ً " لإمكانیة تطبیق  التصѧѧѧѧمیم السѧѧѧѧابع كان أكثر التصѧѧѧѧمیمات تحقیقا
التصѧѧѧѧѧѧمیمات المقترحة وتنفیذھا " یلیھ الثالث ، ثم السѧѧѧѧѧѧادس ، ثم 

الرابع ، ثم الأول ، ثم التѧاسѧѧѧѧѧѧع ، ثم الثѧاني ، ثم الخѧامس وأخیرا 
  الثامن، والشكل التالي یوضح ذلك :

  

  
  

  ) تقییم الجودة الكلي للتصمیمات بالنسبة للمحور الرابع  (إمكانیة تطبیق التصمیمات المقترحة وتنفیذھا ) 16شكل (
  

 : تقییم الجودة الكلي للتصمیمات المقترحة  
  ) تقییم الجودة الكلي التصمیمات المقترحة 18جدول (

  الترتیب  معامل الاختلاف  الانحراف المعیاري  الجودة الكليمعامل   التصمیمات
 3 1.74 1.54 88.54 التصمیم الأول
 5 3.24 2.85 88.02 التصمیم الثاني
 2 1.60 1.48 92.50 التصمیم الثالث
 4 1.57 1.38 88.13 التصمیم الرابع

 6 2.06 1.81 87.81 التصمیم الخامس
 7 3.81 3.34 87.71 التصمیم السادس

 1 0.41 0.40 97.60 التصمیم السابع
 9 3.08 2.55 82.81 التصمیم الثامن
 8 4.34 3.63 83.75 التصمیم التاسع

 

  
  

  ) تقییم الجودة الكلي للتصمیمات المقترحة 17شكل (
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  ) نستنتج أن :17) والشكل رقم (18من الجدول رقم (
  

التصѧѧѧѧѧمیم السѧѧѧѧѧابع حصѧѧѧѧѧل على المركز الأول حیث كان أفضѧѧѧѧѧل 
%) ، یلیھ التصѧѧمیم الثالث 97.6التصѧѧمیمات وذلك بمعامل جودة (

%) ، 92.5حیث حصѧѧѧل على المركز الثاني وذلك بمعامل جودة (
یلیھ التصمیم الأول حیث حصل على المركز الثالث وذلك بمعامل 

حصل على المركز %) ، یلیھ التصمیم الرابع حیث 88.54جودة (
%) ، یلیھ التصمیم الثاني حیث 88.13الرابع وذلك بمعامل جودة (

%) ، 88.02حصѧѧѧѧѧѧل على المركز الخامس وذلك بمعامل جودة (
یلیھ التصѧѧѧѧمیم الخامس حیث حصѧѧѧѧل على المركز السѧѧѧѧادس وذلك 

%) ، یلیھ التصѧѧѧمیم السѧѧѧادس حیث حصѧѧѧل 87.81بمعامل جودة (
%) ، یلیѧѧھ 88.71جودة (على المركز السѧѧѧѧѧѧѧѧابع وذلѧѧك بمعѧѧامѧѧل 

التصѧѧѧѧمیم التاسѧѧѧѧع حیث حصѧѧѧѧل على المركز الثامن وذلك بمعامل 

%) ، وأخیرا التصѧѧѧѧѧѧمیم الثامن حیث حصѧѧѧѧѧѧل على 83.75جودة (
المركز التاسѧѧѧѧѧѧع حیث كان أقل التصѧѧѧѧѧѧمیمات وذلك بمعامل جودة 

)82.81. (% 
  :  Discussionالمناقشة 

% لیكرا  8بنسѧѧѧبة كشѧѧѧفت النتائج أن قماش البولى إسѧѧѧتر المخلوط 
ھو الأفضѧѧѧѧѧѧѧѧل في تѧѧأثیره على الخواص الطبیعیѧѧة والمیكѧѧانیكیѧѧة 
للأقمشѧѧѧѧة محل البحث ، وأن أفضѧѧѧѧل وصѧѧѧѧلة حیاكة ھي الوصѧѧѧѧلة 

% ھو الأفضѧل في جمیع 100الإنجلیزیة ، وأن خیط البولى إسѧتر 
الاختبارات التي تم إجراؤھا . وقد أظھر التحلیل الإحصѧѧѧѧѧѧائي أن 

الت إعجاب المتخصѧѧѧѧصѧѧѧѧین في مجال التصѧѧѧѧمیمات المقترحة قد ن
الملابس والنسیج لوجود دلالة  معنویة بین تلك التصمیمات وأسس 
وعناصѧѧѧѧر التصѧѧѧѧمیم وتوافقھا مع قیم المجتمع المصѧѧѧѧري وإمكانیة 

  التطبیق والتنفیذ .
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