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   Introduction:مقدمة  
تعد صناعة الغزل والنسج من أقدم الصناعات التى عرفھا الانسان 

اعة یدویة اھتدى الیھا الانسان بفطرتھ یصنع لنفسھ وقد بدأت كصن
ما یستر بھ جسده ویقیھ برد الشتاء ثم تطورت بعد فترة من الزمن 

) 2004(باستخدام العملیات المیكانیكیة فى ھذه الصناعة  مجدى 
ولعل من أھم الأقمشة المنسوجة ھو ما یعرف بالأقمشة عالیة .

فى صناعة الملابس  التحمل وھى تلك الأقمشة التى تستخدم
العسكریة أو ملابس العمل وفى مقدمة تلك الأنواع من الأقمشة ھى 

ویعتبر القطن من أھم ) . 1999(أقمشة الدنیم أو الجینز معروف ،
الخامات التى استطاعت أن یحتل مكان الصدارة على امتداد 
العصور وكان یرجع ذلك لأسباب ھامة لا یمكن تجاھلھا وھى 

ور بالارتیاح خاصة لذوى الاجسام الحساسة وھو المتانة والشع
یحتل المركز الرئیسى بین الألیاف النسجیة ویستھلك منھ ضعف ما 

من حجم سوق % 57یستھلك من الألیاف الأخرى مجتمعة ویحتل 
بالمائة  96: 84الخامات النسجیة ویتكون القطن من السلیلوز بنسبة 

معدنیة والأتربة وتصل بالاضافة الى البروتین والشمع والمواد ال
ویقدر ). 2009(تقریبا أمیر % 99نسبة السلیلوز بعد التبیض الى 

 1995الجھاز المركزى  للتعبئة والاحصاء ان استھلاك البلاد سنھ 
ألف طن قطن ،  200ألف طن من الخامات النسجیة منھا  336كان 
ألف طن ألیاف أخرى وتقدر  21ألف طن ألیاف صناعیة ،  115

من تلك الألیاف وكذلك بقایا % 18عوادم النسجیة بحوالى نسبة ال
الأقمشة بعد انتاج وصناعة الملابس  تقدر بمئات الألاف من 
الأطنان من ھذم البقایا اما أن تترك بلا استخدام أو تحرق أو تدفن 
فى التربة وجمیعھا حلولا غیر تقنیة وسیئة بیئیا واقتصادیا زینب 

قمشة الناتجة  بعد صناعة الملابس وبالتالى عوادم الأ). 2004(
یمكن تفتیحھا واعادة تدویرھا لتصنیع منتجات جدیدة وعلیھ فان 
وجود الكمیات الكبیرة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة 
الملابس  یحتاج الى محاولة الوصول لحلول تطبیقیة لتقلیلھا 

وھو ما والاستفادة منھا لانتاج أنواع جدیدة من الخیوط والأقمشة 
" دعت الیھ الباحثة لاختیار موضوع الدراسة الحالیة والمتمثل فى

تدویر عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وتوظیفھا لانتاج 
  ".خیوط وأقمشة  متعددة الأغراض 

  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
انطلاقا من نتائج الدراسة الاستطلاعیة ببعض مصانع الغزل 

یج التى قام بھا الدارسھ ومن خلال دراسة وتحلیل نتائج والنس
الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة ببعض الشركات 
المتخصصة فى مجال الغزل والنسیج یمكن تحدید عناصر المشكلة 

  :البحثیة وتمثیلھا فى 
ندرة الدراسات والبحوث المتعلقة باعادة تدویر عوادم الأقمشة  -

 .بس لانتاج أقمشة متعددة الأغراضالناتجة من صناعة الملا
وجود كمیات كبیرة من عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة  -

 .الملابس لا یتم الاستفادة منھا بما یحقق الجدوى الاقتصادیة منھا
حاجة أصحاب المصانع الصغیرة والمتوسطة الى انتاج أقمشة  -

فى منخفضة التكالیف بما یتناسب مع القدرة الشرائیة للمستھلكین 
 .حدود مستوى جودة مناسب 

فتح باب عمل جدید للشباب باقامة مشروعات صغیرة ومتوسطة  -
لتفتیح عوادم ویقایا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس لاعادة 
تدویرھا للمصانع الكبیرة لانتاج منھا أقمشة منخفضة التكالیف 
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  .ومتعددة الاستخدامات بما یحقق الجدوى الاقتصادیة منھا 

   Objectives ف الدراسةأھدا
  :تھدف الدراسة الى 

انتاج خیوط ذات نمر مختلفة ناتجة من تدویر عوادم بقایا الأقمشة  -1
 .بعد صناعة الملابس متعددة الوظائف

انتاج خیوط من العوادم  لبقایا الأقمشة تحقق الأداء الوظیفى  -2
 .للأقمشة متعددة الاستخدامات 

طریق اجراء علیھا  تحسین خواص الخیوط المنتجة وذلك عن -3
 .بعض اختبارات الخیوط لمعرفة مدى مناسبتھا للاستخدام

معرفة أفضل المراحل والعملیات التصنیعیة لتحسین خواص  -4
  .الخیوط المنتجة بأفضل الخلطات والنمر

  Hypothesis فروض الدراسة
  :یستند البحث الحالى الى الفروض الأتیة 

صناعة الملابس قابلة عرض وتوصیف بقایا عوادم الأقمشة بعد  -1
 .التدویر یمكن أن یحقق رؤیة جدیدة لامكانیة الاستفادة منھا

استخدام غزل الطرف المفتوح یمكن أن یساھم فى تحسین جودة  -2
 الخیوط  المنتجة من بقایا القصاصات الملبسیة بعد تفتیحھا

 .واستخدامھا فى أغراض متعددة 
عة الملابس اعادة تدویر قصاصات الأقمشھ الناتجة من صنا -3

وتوظیفھا فى انتاج خیوط قطنیة وصوفیة مخلوطة جدیدة یمكن 
أن یحقق قیمة وظیفیة وانتاجیة جدیدة للخیوط متعددة 

  .الاستخدامات

  :Significance أھمیة البحث
تزوید المتخصصین فى انتاج الخیوط والأقمشة متعددة  -1

الاستخدامات بحلول تطبیقیة جدیدة تحقق الجدوى الاقتصادیة 
 .لتدویر بقایا عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس

الحصول على خیوط  جدیدة من بقایا قصاصات الأقمشة  -2
الناتجة من صناعة الملابس تحقق الأداء الوظیفى للخیوط 

 .متعددة الاستخدامات
تلبیة رغبات المستھلكین فى الحصول على منتج متعدد  -3

وى الاقتصادى السائد الاستخدامات وباقتصادیات مناسبة للمست
 .فى المجتمع 

اقامة مشروعات صغیرة للشباب لاستغلال بقایا الأقمشة الناتجة  -4
من صناعة الملابس واعادة تفتیحھا وتدویرھا لانتاج خیوط 
متعددة الاستخدامات وباقتصادیات مناسبة لجمیع المستویات 

  .الاقتصادԩة السائده فى المجتمع
  حدود الدراسة

 Open – Endقطن بطریقة الطرف المفتوح استخدام غزل ال -1
spinning  

استخدام عوادم الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس وخلطھا  -2
 .بالبولى استر لانتاج خیوط متعددة الاستخدام

% 50وذلك بنسب خلط  8/1،  9/1انتاج خیوط  قطنیة ذات نمر  -3
 .بولى استر خام% 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة 

عوادم % 20وذلك بنسب خلط  8/1قطنیة بنمرة  انتاج خیوط -4
 .بولى استر خام% 80: أقمشة الملابس القطنیة 

بنسب  6.5/1،  8/1انتاج خیوط صوفیة مخلوطة بنسب بنمر  -5
عوادم أقمشة % 33: عوادم أقمشة الملابس الصوفیة% 33خلط 

 .بولى استر خام% 33:الملابس القطنیة 
على تلك الخیوط ثم قیاس  قیاس الخواص المیكانیكیة المختلفة -6

تقییم معامل الجودة لتلك الخیوط  لمعرفة مدى ملاءمتھا 
 . للاستخدامات المختلفة

  منھج البحث
یعتمد ھذا البحث نظرا لطبیعتھ على المنھج التجریبى لاعتماده على 

  .الملاحظة والفرض والتجریب
 :Theoretical Frameworkالإطار النظرى  

  مصطلحات البحث

نظام یھتم بادارة العوادم بھدف جمعھا :  Recyclingتدویر 
وفصلھا واسترجاعھا واعادة تدویرھا ویشمل أیضا طرق التخلص 
من العوادم النسجیة المختلفة المتولدة عن العملیة نفسھا والتى لا 
یمكن الاستفادة منھا بعد عملیات الاسترجاع والتدویر زینب 

،)2004.(  
ھى البقایا :  Waste of clothes fabricsعوادم بقایا الأقمشة 

من ( المتولدة بعد مراحل قص الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس 
  ).اجتھاد الباحث

الخیوط ھى عبارة عن مجامیع من الألیاف على : Yarnالخیوط 
ھیئة سلسلة  لا نھائیة ومرتبة بطریقة معینة وذات وزن ووحدة 

ة فیما بینھا نتیجة لعملیة طولیة ثابتة ، ھذه الألیاف تكون متماسك
البرم وذلك لتكوین الخیط المستمر والمتجانس فى السمك وتتأثر 
متانة الخیط بعدد البرمات المعطاه للخیط والتى یمكن تحدیدھا طبقا 
لاستخدامھا النھائى ، وتنقسم الخیوط الى خیوط مسرحة أو خیوط 

یوط ممشطھ حیث تنتج على ھیئة خیط مفرد ،ویمكن زوى ھذه الخ
  ).2004(على اثنین أو أكثر طبقا لاستخدامھا النھائى مجدى ،

  الدراسات السابقة 
الاستفادة من عوادم بعض ) 2016(بینت دراسة أشرف وأخرون  

مراحل غزل القطن وتدویرھا لانتاج خیوط وأقمشة عالیة التحمل 
انتاج غزل مصبوغ ) 2008(بینت دراسة عبیر، .متعددة الأغراض 

ضة وجودة مقبولة من خلط بعض أصناف ورتب القطن بتكلفة منخف
المصرى بعوادم التمشیط لانتاج خلطات لصنفین من القطن 

فولى /جود ( وبرتب مختلفة ) 90(وجیزة ) 80(المصرى جیزة 
وذلك بخلطھم بعوادم الصنف الفائق الطول ) جودفیر –جود  –جود 

 40نمرة وتم الغزل بماكینة الغزل ذو الطرف المفتوح ب 88جیزه 
ثم صباغة وتجھیز ھذه الخیوط وتوصلت  4قطن ومعامل برم 

النتائج الى انخفاض قیمة المیكرونیر ووزن الوحدة الطولیة 
بالمیلتیكس وطول ومعدل الانتظام للتیلة ومتانة الشلة ومتانة 

واستطالة الخیط المفرد كما ازدادت قیم معامل اختلاف وانتظام 
لخام بانخفاض نسبة القطن الخام ورتبتھ الخیط كما لم یتأثر اللون ا

بینما كان انخفاض المتانھ قلیلا ولا یوجد انخفاض ملحوظ فى 
امكانیة الاستفادة ) 2010(كما تناولت دراسة طارق، . صفات التیلة 

من عوادم الكتان بعد معالجتھا لانتاج خیوط مخلوطة مع القطن 
) قم الأسرةأط(لانتاج أقمشة یصلح استخدامھا فى المفروشات 

لمحاولة اضافة قیمة وظیفیة لتلك العوادم عن طریق الاستفادة 
بخلطھا مع خیوط القطن الطویلة والتى تعمل كمادة حاملة أثناء 

مراحل التشغیل بھدف انتاج أقمشة تصلح للاستخدام كأطقم أسرة 
ونتیجة الخلط بین الخامتین نجد أن الخیوط المنتجھ تتمیز بتباین 

الانتظام وقیم المناطق الرفیعة والمناطق السمیكة عالى فى قیم 
والعقدة وھى نتیجة منطقیة ومتوقعة وعموما عند خلط القطن مع 
الكتان لا یتم الانتباه للعیوب والأساس ھو انتاج خیوط أكثر جمالا 

الاستفادة من بقایا  Rania etal,(2011)كما أكدت دراسة  ومتانة
كما . فى فن تصمیم الدیكور الأقمشة والاكسسوارات وتوظیفھا 

إعادة تدویر البنطلون Hanaa and Doaa,(2018)بینت دراسة 
الجینز فى انتاج تصمیمات حدیثة سھلة التنفیذ بالاضافة الى ترشید 
الانفاق على شراء الملابس من خلال اعادة تدویر البنطلون الجینز 

صمیم القدیم بابتكار منھ خمسة تصمیمات حدیثة مصممة بأسلوب الت
 Tahany Al Ajajy & Tahanyوبینت دراسة . على المانیكان

Al KaderySaied (2017)   اعادة تدویر بقایا الأقمشة وتوظیفھا
  في تصمیم وتجمیل الازیاء

  التجارب العملیة
 9/1،  8/1،  6.5/1تم انتاج خیوط ذات نمر : انتاج الخیوط: أولا

  Open – End Spinning بطریقة غزل الطرف المفتوح 
باستخدام بقایا عوادم بقایا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس بعد 

  تفتیحھا والتى اشتملت على
% 50وذلك بنسب خلط  8/1،  9/1انتاج خیوط  قطنیة ذات نمر   -

  .بولى استر خام% 50: عوادم ملابس قطنیة 
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عوادم % 20وذلك بنسب خلط  8/1انتاج خیوط قطنیة بنمرة   -
  .بولى استر خام% 80 :ملابس قطنیة 

بنسب  6.5/1،  8/1انتاج خیوط صوفیة مخلوطة بنسب بنمر   -
عوادم ملابس قطنیة % 33: عوادم ملابس صوفیة% 33خلط 

  .بولى استر خام% 33:
قیاس الخواص المیكانیكیة المختلفة على تلك الخیوط واشتملت   -6

المتانة ثم اجراء علیھا  –للاستطالة %  -على قوة الشد 
حلیلات الاحصائیة الارتباط والانحدار ثم قیاس تقییم معامل الت

الجودة لتلك الخیوط  لمعرفة مدى ملاءمتھا للاستخدامات 
  .المختلفة

بیانات الغزل ونسب عوادم بقایا الأقمشة والبولى استر المستخدمة  
  . لانتاج كل نمرة من النمر 

 .Sthnashorsنوع ماكینة الغزل  -
 .دقیقة/ ألف 132سرعة الروتور  -
 ملى 46= قطر الوتر  -

  5.6= 6.5/1،  5.6=  8/1،  5.6=  9/1البرمات  -
تم اجراء بعض الاختبارات : الاختبارات المعملیة للخیوط المنتجة 

المعملیة للخیوط المنتجة وفقا للمواصفات القیاسیة المعتمدة وھذة 
 : الاختبارات ھى 

مصریة رقم قوة الشد والاستطالة طبقا للمواصفة القیاسیة ال -
 .2007لسنة  1506

 .2007لسنھ  391المتانة طبقا للمواصفة القیاسیة المصریة رقم  -
لسنھ  391نمرة الخیوط طبقا للمواصفة القیاسیة المصریة رقم  -

2007. 
  :وكانت النتائج كما ھى موضحة بالجدول الأتى 

  التحلیل الاحصائى 
الجودة للخیوط تم استخدام معامل الارتباط والانحدار ومعامل تقییم 

  .المنتجة لمعرفة مدى جودتھا وملاءمتھا للاستخدامات المختلفة
  النتائج والمناقشة 

بولى استر % 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 50تأثیر نمرة  خیوط اللحمة على وقت القطع للخیوط المنتجة  ):1(جدول 
  .بولى استر % 80: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 20و

Regression statistics      
yR 0.056 R square 0.003   

Ourse of variance Sum of Squares Df Mean Square F P-value.  
Regression .005 1 .005 .022 .887a 
Residual 1.740 7 .249   

Total 1.746 8    
 coefficients Std. Error Beta  T  P-value  

Intercept 1.828 .306  5.972 .001 
X1 -.006- .041 -.056- -.148- .887 

  
یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت القطع . 1الجدول التالى رقم 
بولى استر % 50: عوادم أقمشة قطنیة % 50للخیوط المنتجھ 

بولى استر من خیط لحمة % 80: عوادم أقمشة قطنیة % 20و
عوادم ناتجة من قصاصات الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح 

عند مستوى معنویة  0,056ومن الجدول یتضح أن معامل الارتباط 

مما یوضح أن ھذه العلاقة لھا ارتباط عكسى حیث كانت %  0,3
حیث كلما زادت  0,887لنمرة خیط اللحمة تعادل  p- valueقیمة 

وكانت معادلة  0,006النمرة قل الوقت الازم للقطع وذلك بمقدار 
    y=1,828-0,006xخط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى 

  
 

بولى استر خام % 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 50تأثیر نمرة خیوط اللحمة على الاستطالة للخیوط المنتجة  ):2(جدول 
  .بولى استر خام % 80: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 20و

Regression statistics      
R 0.262 R square 0.069   

Ourse of variance Sum of Squares Df Mean Square  F P-value.  
Regression 174250.676 1 174250.676 .516 .496a 
Residual 2364121.704 7 337731.672   

Total 2538372.380 8    
 Coefficients Std. Error Beta  T P-value  

Intercept 976.347 356.744  2.737 .029 
X1  -34.613- 48.188 -.262- -.718- .496 

 
یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت القطع . 2لى رقم الجدول التا

بولى استر خام % 50: عوادم أقمشة قطنیة % 50للخیوط المنتجھ 
بولى استر خام من خیط لحمة % 80: عوادم أقمشة قطنیة % 20و

عوادم ناتجة من عوادم الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح ومن 
 6,9د مستوى معنویة عن 0.262الجدول یتضح أن معامل الارتباط 

مما یوضح أن ھذه العلاقة لھا ارتباط عكسى حیث كانت قیمة % 
p- value  حیث كلما زادت 0.496لنمرة خیوط اللحمة تعادل

وكانت  0,887النمرة قت قوة الشد لخیوط اللحمة وذلك بمقدار 
-y=976.347معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى 

34.613x    
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بولى استر خام % 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 50تأثیر نمرة  خیوط اللحمة على الاستطالة للخیوط المنتجة) 3(جدول 
  .بولى استر% 80: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 20و

Regression statistics      
R 0.965 R square 0.932   

Ourse of variance Sum of Squares Df  Mean Square F P-value.  
Regression 6.785 1 6.785 96.188 .000a 
Residual .494 7 .071   

Total 7.279 8    
 coefficients Std. Error Beta  T P-value  

Intercept 12.781 .163  78.391 .000 
X1 .216 .022 .965 9.808 .000 

  
 یوضح تحلیل الانحدار والارتباط على. 3الجدول التالى رقم 

% 20بولى استر و% 50: قطن % 50الاستطالة للخیوط المنتجھ 
بولى استر من خیط لحمة عوادم ناتجة من عوادم % 80: قطن 

أقمشة الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن 
مما یوضح أن %  93عند مستوى معنویة  0,965معامل الارتباط 

الاستطالة  حیث كانت  ھذه العلاقة لھا تأثیر معنوى جید جداعلى
لنمرة خیط اللحمة تعادل صفر حیث كلما زادت  p- valueقیمة 

وكانت  0,216النمرة زادت الاستطالة بمعنویة عالیة وذلك بمقدار 
    y=12,281+0,216xمعادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى 

% 20بولى استر خام و% 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 50ةتأثیر نمرة خیوط اللحمة على المتانة للخیوط المنتج  ):4(جدول 
  .بولى استر خام % 80: عوادم أقمشة الملابس القطنیة 

Regression statistics      
R 0.927 R square 0.860   

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value.  

Regression 77.437 1 77.437 42.894 .000a 
Residual 12.637 7 1.805   

Total 90.074 8    

 Coefficients Std. Error Beta T P-value  

Intercept 11.314 .825  13.717 .000 
X1  .730 .111 .927 6.549 .000 

 
یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت القطع . 4الجدول التالى رقم 

: قطن % 20ى استر وبول% 50: قطن % 50للخیوط المنتجھ 
بولى استر من خیط لحمة عوادم ناتجة من قصاصات % 80

الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن معامل 
مما یوضح أن ھذه %  86عند مستوى معنویة  0,927الارتباط 

لنمرة خیط  p- valueالعلاقة لھا ارتباط جید جدا حیث كانت قیمة 
ا تأثیر معنوى على المتانة  وذلك بمقدار اللحمة تعادل صفر اى لھ

وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى  0,730
y=11,314+0,730x   

بولى استر خام % 50: عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 50تأثیر نمرة خیوط اللحمة على الشغل المبذول للخیوط المنتجة  ):5(جدول 
  .بولى استر خام% 80: لقطنیة عوادم أقمشة الملابس ا% 20و

Regression statistics      
R 0.943  R square 0.889   

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value.  

Regression 1034039.568 1 1034039.568 55.870 .000a 

Residual 129556.442 7 18508.063   

Total 1163596.010 8    
 Coefficients  Std. Error Beta T P-value  

Intercept 3328.491 83.512  39.856 .000 

X1 84.318 11.281 .943 7.475 .000 
  

یوضح تحلیل الانحدار والارتباط للشغل . 5الجدول التالى رقم 
% 20بولى استر و% 50: قطن % 50المبذول للخیوط المنتجھ 

ادم ناتجة من عوادم بولى استر من خیط لحمة عو% 80: قطن 
أقمشة الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن 
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مما یوضح %  88,9عند مستوى معنویة  0,943معامل الارتباط 
 p- valueأن ھذه العلاقة لھا ارتباط جید جدا حیث كانت قیمة 

وكانت معادلة  84,318لنمرة خیط اللحمة تعادل صفر وذلك بمقدار 
    y=3328,491+84,318xللعلاقة السابقة كالتالى خط الانحدار 

% 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33تأثیر نمرة خیوط اللحمة على وقت القطع للخیوط المنتجة   ):6(جدول 
  .8/1، 6.5/1بولى استر خام بنمر 

Regression statistics      
R  0.961  R square 0.924    

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value. 

Regression .066 1 .066 48.953 .002a 

Residual .005 4 .001   

Total .072  5    
 coefficients Std. Error Beta T P-value 

Intercept .820 .146  5.622 .005 

X1 .140 .020 .961 6.997 .002 
  

ح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت القطع یوض. 6الجدول التالى رقم 
للخیوط المنتجھ  من خیط لحمة عوادم غزل طرف مفتوح  ناتجة 

عوادم أقمشة الملابس القطنیة % 33: قصاصات صوفیة%  33من 
بولى استر خام ومن الجدول یتضح أن معامل الارتباط % 33: 

مما یوضح أن ھذه العلاقة %  92.4عند مستوى معنویة  0,961
لنمرة خیط اللحمة  p- valueھا ارتباط جید جدا حیث كانت قیمة ل

وكانت معادلة خط الانحدار  0,140وذلك بمقدار  0,002تعادل 
    y=1,820 + 0,140xللعلاقة السابقة كالتالى 

% 33: ة قطنیة عوادم أقمش% 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33تأثیر نمرة  خیوط اللحمة على قوة الشد للخیوط المنتجة   :)7(جدول 
  .ا/8، 6.5/1بولى استر خام بنمر 

Regression statistics      
R  0.964  R square 0.930    

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value. 

Regression 12778.935 1 12778.935 52.900 .002a 
Residual 966.269 4 241.567   

Total 13745.204 5    

 coefficients Std. Error Beta T P-value 
Intercept 1221.867 61.664  19.815 .000 

X1 -61.533- 8.460 -.964- -7.273- .002 
  

: عوادم أقمشة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لقوة الشد للخیوط المنتجة . 7الجدول التالى رقم 
عند مستوى  0,964من خیط لحمة عوادم غزل طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن معامل الارتباط /8، 6.5/1استر خام بنمر بولى % 33

حیث كلما  0,002لنمرة خیط اللحمة تعادل  p- valueمما یوضح أن ھذه العلاقة لھا ارتباط  جید جدا  حیث كانت قیمة %  93معنویة 
    y=1221,867-61,533xوكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى  61,533وذلك بمقدار زادت النمرة قل الوقت الازم للقطع 

عوادم أقمشة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33تأثیر نمرة خیوط اللحمة على الاستطالة للخیوط المنتجة للخیوط المنتجة ) 8(جدول 
  8/1، 6.5/1بولى استر خام بنمر % 33: قطنیة 

Regression statistics      
R  0.961  R square 0.924    

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value. 
Regression 2.898 1 2.898 48.720 .002a 

Residual .238 4 .059   

Total 3.136  5    

 coefficients Std. Error Beta T P-value 
Intercept 5.457 .968  5.639 .005 

X1 .927 .133 .961 6.980 .002 
  

یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت القطع . 8الجدول التالى رقم 
: قطن % 20بولى استر و% 50: قطن % 50للخیوط المنتجھ 

بولى استر من خیط لحمة عوادم ناتجة من عوادم أقمشة % 80
الملابس القطنیة غزل طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن معامل 
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مما یوضح أن ھذه %  0,3عند مستوى معنویة  0,056الارتباط 
لنمرة خیط  p- valueالعلاقة لھا ارتباط عكسى حیث كانت قیمة 

حیث كلما زادت النمرة قل الوقت الازم للقطع  0,887اللحمة تعادل 

وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة  0,006وذلك بمقدار 
    y=1,828-0,006xكالتالى 

بولى % 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33تأثیر نمرة خیوط اللحمة على المتانة للخیوط المنتجة : )9(جدول 
  .8/1، 6.5/1استر خام بنمر 

Regression statistics      
R  0.655  R square 0.429    

Ourse of variance Sum of Squares df Mean Square F P-value. 

Regression .101 1 .101 3.007 .158a 

Residual .135 4 .034   
Total .236  5    

 coefficients Std. Error Beta T P-value 

Intercept 7.923 .728  10.876 .000 
X1 .173 .100 .655 1.734 .158 

  
یوضح تحلیل الانحدار والارتباط  المتانة . 9الجدول التالى رقم 

عوادم أقمشة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33نتجھ للخیوط الم
من خیط لحمة  8/1، 6.5/1بولى استر خام بنمر % 33: قطنیة 

عوادم ناتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنیة والصوفیة غزل 
عند  0,655طرف مفتوح ومن الجدول یتضح أن معامل الارتباط 

ارتباط جید مما یوضح أن ھذه العلاقة لھا %  42,9مستوى معنویة 
وذلك  0,158لنمرة خیط اللحمة تعادل  p- valueحیث كانت قیمة 

وكانت معادلة خط الانحدار للعلاقة السابقة كالتالى  0,173بمقدار 
y=7,923+0,173x    

عوادم أقمشة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33تأثیر نمرة  خیوط اللحمة على الشغل المبذول للخیوط المنتجة   ):10(جدول 
  . 8/1، 6.5/1بولى استر خام بنمر % 33: طنیة ق

Regression statistics      
R  0.998  R square 0.996    

Ourse of variance Sum of Squares Df Mean Square F P-value. 
tRegression 4641121.500 1 4641121.500 1.068E3 .000a 

Residual 17381.876 4 4345.469   
Total 4658503.376 5    

 coefficients Std. Error Beta T P-value 
Intercept -5325.333- 261.536  -20.362- .000 

X1 1172.667 35.882 .998 32.681 .000 
 

یوضح تحلیل الانحدار والارتباط لوقت . 10الجدول التالى رقم 
القطع للخیوط المنتجھ  من خیط لحمة عوادم ناتجة من قصاصات 

عوادم % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33القطنیة غزل   الملابس
طرف .8/1، 6.5/1بولى استر خام بنمر % 33: أقمشة قطنیة 

عند  861056مفتوح ومن الجدول یتضح أن معامل الارتباط 

مما یوضح أن ھذه العلاقة لھا ارتباط جید %  74مستوى معنویة 
 0,028 لنمرة خیط اللحمة تعادل p- valueجدا حیث كانت قیمة 

حیث كلما قلت النمرة زاد الشغل المبذول الازم لقطع الخیوط 
وكانت معادلة خط  92,667المنتجة من العوادم وذلك بمقدار 

    y=3185,333 - 92,677xالانحدار للعلاقة السابقة كالتالى 
عوادم % 20استر خام و بولى% 50: عوادم أقمشة قطنیة % 50معامل الجودة للخیوط القطنیة المنتجھ من   ):11(جدول 

: عوادم أقمشة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة% 33بولى استر خام والخیوط المنتجة من % 80: أقمشة قطنیة 
  . بولى استر خام% 33

 الترتیب  معامل الجودة المتانة الإستطالة القوة  رقم العینة
1 11.71 14.9 19.83 15.48 1 
2 11.51 14.56 15.6 13.89 2 
5 11.01 12.91 12.12 12.01 3 
6 7.29 12.87 9.31  9.82 4 
7 8.22 11.48 9.05 9.58 5 

  
عوادم % 50معامل الجودة للخیوط المنتجة من .11یوضح جدول 
: عوادم أقمشة قطنیة % 20بولى استر خام و% 50: أقمشة قطنیة 

عوادم أقمشة % 33بولى استر خام والخیوط المنتجة من % 80

بولى استر خام وكانت % 33: ادم أقمشة قطنیة عو% 33: صوفیة
قصاصات % 50أعلى قیمة لمعامل الجودة للخیوط المنتجة من

یلیھا الخیوط المنتجة من   9/1بولى استر خام بنمرة % 50: قطنیة 
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یلیھا  8/1بولى استر خام نمرة % 50: عوادم أقمشة قطنیة % 50
بولى استر % 80: عوادم أقمشة قطنیة % 20الخیوط  المنتجة من 

وكانت اقل القیم لمعامل الجودة للخیوط المنتجة من  8/1خام نمرة 
% 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة % 33

عوادم % 33یلیھا الخیوط المنتجة من  8/1بولى استر خام بنمرة 

بولى استر خام % 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: أقمشة صوفیة 
من حیث الخواص المیكانیكیة التى تم قیاسھا  وذلك 6.5/1بنمرة 

 –الاستطالة  –على تلك الخیوط والتى اشتملت على قوة الشد 
  . النمرة -المتانة 

  
  . تقییم معامل الجودة للخیوط القطنیة والصوفیة المخلوطة المنتجة من بقایا أقمشة الملابس) 5 -1(شكل 
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% 50 9/1بولى استر خام بنمرة % 50: عوادم أقمشة قطنیة % 50المنتجة من  تقییم معامل الجودة للخیوط) 2-1(شكل   

 8/1بولى استر خام بنمرة % 50: عوادم أقمشة قطنیة 
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والخیوط  6.5/1بولى استر خام نمرة % 80: عوادم أقمشة قطنیة % 20تقییم معامل الجودة للخیوط المنتجة من  ) 4- 3(شكل 

  .8/1بولى استر خام بنمرة % 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: مشة صوفیة عوادم أق% 33المنتجة من  
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عوادم أقمشԩة قطنیة % 33: عوادم أقمشة صوفیة % 33تقییم الجودة بإستخدام خرائط الردار للخیوط المنتجة من  ) 5(شكل رقم 

  6.5/1بولى استر خام بنمرة % 33: 
الجودة للخیوط القطنیة  تقییم معامل 5الى  1تبین الأشكال من من 

والصوفیة المخلوطة المنتجة من عوادم أقمشة الملابس القطنیة 
والصوفیة بعد تفتیحھا وانتاج خیوط من من غزل الطرف المفتوح 

عوادم % 50وكانت أعلى قیم معامل الجودة للخیوط المنتجة من 
) 1(بولى استر خام وذلك مبین بالشكل رقم % 50: أقمشة قطنیة 

عوادم أقمشة % 33یمة لمعامل الجودة للخیوط المنتجة من وأقل ق



256 Recycling textile cotton and  wool  waste for  producing different of the  counting of yarns  
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 2April 2018 
 

بولى استر خام بنمرة % 33: عوادم أقمشة قطنیة % 33: صوفیة
وذلك من حیث قیاس الخواص المختبرة على تلك الخیوط  6.5/1

  . النمرة –المتانة  –الاستطالة  –والتى اشتملت على قوة الشد 

  :Recommendationsالتوصیات 
ر عوادم بقایا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس اعادة تدوی -1

لانتاج خیوط  بطریقة الغزل ذات الطرف المفتوح وانتاج منھا 
 .أقمشة ذات استعمالات متعددة

التوسع فى الدراسات والأبحاث لعوادم بقایا الأقمشة الناتجة من  -2
صناعة الملابس بكافة أنواعھا وأشكالھا وطرق الاستفادة منھا 

 .لأقمشةلصناعھ ا
انتاج ملابس من عوادم بقایا الأقمشة متعددة الاستخدامات  -3

وبقیمة اقتصادیة منخفضة وذات مظھر جمالى یسمح باستخدامھا 
 .للأغراض المختلفة

تشجیع الشباب على اقامة مشروعات صفیرة ومتوسطة  -4
بالاستفادة من عوادم بقایا الأقمشة وانتاج منھا الخیوط والأقمشة 

 .امات وبسعر یناسب الفئات المختلفةمتعددة الاستخد
ضرورة وجود قسم خاص فى كل شركة غزل ونسیج وذلك  -5

لعمل احصاء وتقدیر لكمیة العوادم لبقایا الأقمشة والعمل على 
 .تقلیلھا بالقدر الذى لا یؤثر على جودة المنتج

تعمیم الأسالیب المبتكرة ونتائج ھذا البحث على المستوى  -6
ت الغزل والنسیج ومحاولة فتح أسواق الانتاجى بمصانع وشركا

 .خاصة بالأقمشة المنتجة من عوادم بقایا الأقمشة
انشاء مراكز بحثیة تكون مھمتھا امداد الوحدات الانتاجیة  -7

بالمصانع بتائج البحوث التطبیقیة بھدف النھوض بصناعة 
 .المنسوجات بمصر

ملاحظة التطور والتقدم فى تكنولوجیا صناعة عوادم الأقمشة  -8
والعمل على الاستفادة من نتائج البحوث للنھوض بھذا النوع من 

 .انتاج المنسوجات
  : مقترحات ببحوث مستقبلیة

اعادة تدویر عوادم بقایا الأقمشة الناتجة من صناعة الملابس  -1
ببعض مصانع الغزل والنسیج للنھوض بصناعة المنسوجات 

 .بجمھوریة مصر العربیة
وع التجھیز على جودة وخواص دراسة امكانیة تأثیر اختلاف ن -2

 .الأداء الوظیفى للأقمشة المنتجة من عوادم بقایا الأقمشة
امكانیة تحسین الجودة وخواص الأداء الوظیفى للأقمشة المنتجة  -3

 .من عوادم بقایا الأقمشة
كیفیة التغلب على مشكلات اعادة تدویر عوادم بقایا الأقمشة  -4

 .ربیةبمصانع الغزل والنسیج بجمھوریة مصر الع
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